ROMER - Producent wysokiej jakosci lakierni proszkowych

Banhos de imers?o

Os sistemas de banheiras com guinchossao usados nas grandes fabricas, onde a qualidade da pintura
exige a utilizacdo de varias zonas de lavagem. O que é inatingivel ou mais caro no caso de oficinas de

pintura manual.
Os sistemas de banheira podem ser combinados com banhos ultrassénicos para melhorar a qualidade.

Os sistemas de preparacao de aluminio do sistemaQUALICOATsao compostos por até 6 ou mais
banheiras.

O sistema basico de banheira consiste em um minimo de 2 banheiras, uma com desengraxante quimico
aquecido e agente de corrosao e a outra para enxague com agua de rede.

As banheiras sao feitas de aco AISI304, AISI316L ou polipropileno (PP).
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